
 1. 3.    ESTADISTICA DE FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE, DE COQUERIAS Y DE GAS HORNO ALTO  DATOS MENSUALES Y ACUMULADOS ENERO 2010

MATERIAS PRIMAS

Y

Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3

PRODUCCION  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)
Resto:  t Resto:  t Resto:  t Resto:  t Resto:  t Resto:  t

 1) FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE
    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:
       a) Hulla nacional
       b) Hulla importada 520.830 354,3 520.830 354,3
       c) Coque de petróleo
    B) CONSUMO PARA MEZCLA 260.531 5,1 260.531 5,1
    C) PRODUCCION DE PASTA 260.531 5,1 260.531 5,1

 2) COQUERIAS
    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:
       a) Hulla nacional 2.030 -56,1 468 -84,6 2.498 -67,4
       b) Hulla importada 27.904 27.904
       c) Pasta coquizable 185.636 -12,2 185.636 -12,2
    B) MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS:
       a) Hulla 9.942 31,8 15.940 -1,2 25.882 9,3
       b) Pasta coquizable 201.211 -15,3 201.211 -15,3
    C) PRODUCCION
                    - metalúrgico 6.628 4,5 110.186 -61,1 116.814 -59,6
       - Coque  - polvo 1.657 22,9 53.781 135,5 55.438 129,2
                    - Total 8.285 7,7 163.967 -46,4 172.252 -45,0
       - Benzol 592 21,6 592 21,6
       - Alquitrán 414 -31,7 6.607 15,4 7.021 10,9
       - Brea
       - Gas de Coquería 4.391 -12,6 71.503 1,8 75.894 0,8

 3) PRODUCCION DE GAS DE HORNO ALTO 499.080 20,6 499.080 20,6

 (1) Variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior

PAIS VASCO   P R I N C I P A D O  D E  A S T U R I A S TOTAL NACIONAL

MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO


