
 1. 3.    ESTADISTICA DE FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE, DE COQUERIAS Y DE GAS HORNO ALTO  DATOS MENSUALES Y ACUMULADOS FEBRERO 2013

MATERIAS PRIMAS

Y

Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3

PRODUCCION  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)
Resto:  t Resto:  t Resto:  t Resto:  t Resto:  t Resto:  t

 1) FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE
    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:
       a) Hulla nacional
       b) Hulla importada 106.676 -36,3 255.051 -24,0 106.676 -36,3 255.051 -24,0
       c) Coque de petróleo
    B) CONSUMO PARA MEZCLA 122.036 -48,4 289.395 -38,2 122.036 -48,4 289.395 -38,2
    C) PRODUCCION DE PASTA 122.036 -48,4 289.395 -38,2 122.036 -48,4 289.395 -38,2

 2) COQUERIAS
    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:
       a) Hulla nacional 2.045 -47,4 5.387 -24,2 2.045 -65,2 5.387 -50,7
       b) Hulla importada 1.586 -97,7 0 1.586 -97,7 5.403 -92,3
       c) Pasta coquizable 145.140 -5,3 312.132 -0,5 145.140 -5,3 312.132 -0,5
    B) MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS:
       a) Hulla 4.044 -38,2 10.243 -30,0 19.062 -8,4 38.402 -11,5 23.106 -15,5 48.645 -16,2
       b) Pasta coquizable 144.684 -10,0 304.464 -4,9 144.684 -10,0 304.464 -4,9
    C) PRODUCCION
                    - metalúrgico 3.786 -45,7 9.823 -38,1 112.890 -7,2 236.063 -2,3 116.676 -9,3 245.886 -4,5
       - Coque  - polvo 12.671 31,0 26.700 25,6 12.671 31,0 26.700 25,6
                    - Total 3.786 -45,7 9.823 -38,1 125.561 -4,4 262.763 0,0 129.347 -6,5 272.586 -2,2
       - Benzol 525 -8,5 525 -8,5 525 -8,5 949 -8,4
       - Alquitrán 138 -60,5 359 -50,0 5.414 21,1 10.904 12,5 5.552 15,2 11.263 8,2
       - Brea
       - Gas de Coquería 1.687 -50,9 3.504 -48,2 50.090 -10,8 103.165 -9,8 51.777 -13,1 106.669 -11,9

 3) PRODUCCION DE GAS DE HORNO ALTO 492.079 4,2 899.466 -7,8 492.079 4,2 899.466 -7,8

 (1) Variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior
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