
 1. 3.    ESTADISTICA DE FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE, DE COQUERIAS Y DE GAS HORNO ALTO  DATOS MENSUALES Y ACUMULADOS ENERO 2014

MATERIAS PRIMAS

Y

Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3

PRODUCCION  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)
Resto:  t Resto:  t Resto:  t Resto:  t Resto:  t Resto:  t

 1) FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE
    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:
       a) Hulla nacional
       b) Hulla importada 123.547 -16,7 123.547 -16,7
       c) Coque de petróleo
    B) CONSUMO PARA MEZCLA 159.069 -5,0 159.069 -5,0
    C) PRODUCCION DE PASTA 159.069 -5,0 159.069 -5,0

 2) COQUERIAS
    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:
       a) Hulla nacional 2.322 -30,5 2.322 -30,5
       b) Hulla importada 552 -85,5 552 -85,5
       c) Pasta coquizable 168.843 1,1 168.843 1,1
    B) MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS:
       a) Hulla 21.870 13,1 21.870 -14,4
       b) Pasta coquizable 163.540 2,4 163.540 2,4
    C) PRODUCCION
                    - metalúrgico 129.080 4,8 129.080 -0,1
       - Coque  - polvo 15.018 7,0 15.018 7,0
                    - Total 144.098 5,0 144.098 0,6
       - Benzol 604 42,5 604 42,5
       - Alquitrán 5.734 4,4 5.734 0,4
       - Brea
       - Gas de Coquería 53.196 0,2 53.196 -3,1

 3) PRODUCCION DE GAS DE HORNO ALTO 568.384 39,5 568.384 39,5

 (1) Variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior
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