
 1. 3.    ESTADISTICA DE FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE, DE COQUERIAS Y DE GAS HORNO ALTO

MENSUAL ACUMULADO

Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3

Resto:  t Resto:  t

 1) FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE

    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:

       a) Hulla nacional

       b) Hulla importada 245.922,8 1.722.786,4

       c) Coque de petróleo

    B) CONSUMO PARA MEZCLA 151.589,8 1.204.824,0

    C) PRODUCCION DE PASTA 151.589,8 1.204.824,0

 2) COQUERIAS

    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:

       a) Hulla nacional 1.509,0 16.378,0

       b) Hulla importada 100,0 131.411,0

       c) Pasta coquizable 152.567,0 1.205.155,2

    B) MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS:

       a) Hulla 17.459,0 156.467,0

       b) Pasta coquizable 153.325,0 1.194.354,0

    C) PRODUCCION

                    - metalúrgico y fundición 122.796,0 944.776,0

       - Coque  - polvo 7.049,0 102.508,6

                    - Total 129.845,0 1.047.284,6

       - Benzol 426,1 3.657,1

       - Alquitrán 5.726,3 42.799,5

       - Brea

       - Gas de Coquería 53.637,1 425.205,0

 3) PRODUCCION DE GAS DE HORNO ALTO 779.710,9 5.460.838,8
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