
 1. 3.    ESTADISTICA DE FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE, DE COQUERIAS Y DE GAS HORNO ALTO

MENSUAL ACUMULADO

Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3

Resto:  t Resto:  t

 1) FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE

    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:

       a) Hulla nacional

       b) Hulla importada 134.542,3 2.567.434,2

       c) Coque de petróleo

    B) CONSUMO PARA MEZCLA 157.636,9 1.810.700,7

    C) PRODUCCION DE PASTA 157.636,9 1.810.700,7

 2) COQUERIAS

    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:

       a) Hulla nacional 4.064,0 28.381,0

       b) Hulla importada 28.296,0 192.369,0

       c) Pasta coquizable 152.810,5 1.809.044,7

    B) MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS:

       a) Hulla 18.779,0 228.435,0

       b) Pasta coquizable 154.203,0 1.800.970,0

    C) PRODUCCION

                    - metalúrgico y fundición 124.367,0 1.428.307,0

       - Coque  - polvo 9.167,0 137.970,6

                    - Total 133.534,0 1.566.277,6

       - Benzol 256,2 5.302,5

       - Alquitrán 5.959,4 65.012,0

       - Brea

       - Gas de Coquería 53.344,0 636.059,0

 3) PRODUCCION DE GAS DE HORNO ALTO 568.563,2 8.117.009,6

 DATOS MENSUALES Y ACUMULADOS DICIEMBRE 2015
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