
 1. 3.    ESTADISTICA DE FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE, DE COQUERIAS Y DE GAS HORNO ALTO  DATOS MENSUALES Y ACUMULADOS ENERO 2015

MATERIAS PRIMAS

Y

Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3

PRODUCCION  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)
Resto:  t Resto:  t Resto:  t Resto:  t Resto:  t Resto:  t

 1) FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE
    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:
       a) Hulla nacional
       b) Hulla importada 121.736 -1,5 121.736 -1,5
       c) Coque de petróleo
    B) CONSUMO PARA MEZCLA 117.895 -25,9 117.895 -25,9
    C) PRODUCCION DE PASTA 117.895 -25,9 117.895 -25,9

 2) COQUERIAS
    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:
       a) Hulla nacional 2.358 1,6 2.358 1,6
       b) Hulla importada 407 -26,3 407 -26,3
       c) Pasta coquizable 142.000 -15,9 142.000 -15,9
    B) MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS:
       a) Hulla 20.977 -4,1 20.977 -4,1
       b) Pasta coquizable 151.607 -7,3 151.607 -7,3
    C) PRODUCCION
                    - metalúrgico 122.265 -5,3 122.265 -5,3
       - Coque  - polvo 10.861 -27,7 10.861 -27,7
                    - Total 133.126 -7,6 133.126 -7,6
       - Benzol 497 -17,7 497 -17,7
       - Alquitrán 4.828 -15,8 4.828 -15,8
       - Brea
       - Gas de Coquería 51.854 -2,5 51.854 -2,5

 3) PRODUCCION DE GAS DE HORNO ALTO 610.008 7,3 610.008 7,3

 (1) Variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior

PAIS VASCO   P R I N C I P A D O  D E  A S T U R I A S TOTAL NACIONAL

MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO


