
 1. 3.    ESTADISTICA DE FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE, DE COQUERIAS Y DE GAS HORNO ALTO

MENSUAL ACUMULADO

Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3

Resto:  t Resto:  t

 1) FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE

    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:

       a) Hulla nacional

       b) Hulla importada 5.424,5 1.119.405,1

       c) Coque de petróleo

    B) CONSUMO PARA MEZCLA 140.591,2 890.161,0

    C) PRODUCCION DE PASTA 140.591,2 890.161,0

 2) COQUERIAS

    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:

       a) Hulla nacional 1.580,0 12.708,0

       b) Hulla importada -90,0 58.187,0

       c) Pasta coquizable 151.520,0 897.669,7

    B) MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS:

       a) Hulla 18.617,0 120.462,0

       b) Pasta coquizable 148.677,0 886.888,0

    C) PRODUCCION

                    - metalúrgico y fundición 116.298,0 703.685,0

       - Coque  - polvo 19.551,3 81.223,6

                    - Total 135.849,3 784.908,6

       - Benzol 441,3 2.780,9

       - Alquitrán 5.380,5 31.584,5

       - Brea

       - Gas de Coquería 52.700,5 318.029,0

 3) PRODUCCION DE GAS DE HORNO ALTO 750.694,6 3.990.021,2
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