
 1. 3.    ESTADISTICA DE FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE, DE COQUERIAS Y DE GAS HORNO ALTO

MENSUAL ACUMULADO

Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3

Resto:  t Resto:  t

 1) FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE

    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:

       a) Hulla nacional

       b) Hulla importada 353.926,6 1.113.980,6

       c) Coque de petróleo

    B) CONSUMO PARA MEZCLA 170.157,1 749.569,8

    C) PRODUCCION DE PASTA 170.157,1 749.569,8

 2) COQUERIAS

    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:

       a) Hulla nacional 2.469,0 11.128,0

       b) Hulla importada 1.189,0 58.277,0

       c) Pasta coquizable 157.616,0 746.149,7

    B) MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS:

       a) Hulla 19.638,0 101.845,0

       b) Pasta coquizable 152.439,0 738.211,0

    C) PRODUCCION

                    - metalúrgico y fundición 124.000,0 587.387,0

       - Coque  - polvo 8.173,0 61.672,4

                    - Total 132.173,0 649.059,4

       - Benzol 369,4 2.339,7

       - Alquitrán 5.509,1 26.204,0

       - Brea

       - Gas de Coquería 55.883,7 265.328,6

 3) PRODUCCION DE GAS DE HORNO ALTO 687.707,9 3.239.326,6
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