
 1. 3.    ESTADISTICA DE FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE, DE COQUERIAS Y DE GAS HORNO ALTO

MENSUAL ACUMULADO

Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3

Resto:  t Resto:  t

 1) FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE

    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:

       a) Hulla nacional

       b) Hulla importada 202.521,0 2.432.891,9

       c) Coque de petróleo

    B) CONSUMO PARA MEZCLA 140.879,8 1.653.063,8

    C) PRODUCCION DE PASTA 140.879,8 1.653.063,8

 2) COQUERIAS

    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:

       a) Hulla nacional 3.055,0 24.317,0

       b) Hulla importada 1.496,0 164.073,0

       c) Pasta coquizable 149.786,0 1.656.234,3

    B) MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS:

       a) Hulla 17.859,0 209.656,0

       b) Pasta coquizable 150.823,0 1.646.767,0

    C) PRODUCCION

                    - metalúrgico y fundición 119.546,0 1.303.940,0

       - Coque  - polvo 10.895,0 128.803,6

                    - Total 130.441,0 1.432.743,6

       - Benzol 633,1 5.046,3

       - Alquitrán 5.223,6 59.052,6

       - Brea

       - Gas de Coquería 52.341,1 582.715,0

 3) PRODUCCION DE GAS DE HORNO ALTO 697.803,7 7.548.446,5

 DATOS MENSUALES Y ACUMULADOS NOVIEMBRE 2015
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