
 1. 3.    ESTADISTICA DE FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE, DE COQUERIAS Y DE GAS HORNO ALTO

MENSUAL ACUMULADO

Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3

Resto:  t Resto:  t

 1) FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE

    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:

       a) Hulla nacional

       b) Hulla importada 423.260,0 2.230.370,8

       c) Coque de petróleo

    B) CONSUMO PARA MEZCLA 149.076,0 1.512.184,0

    C) PRODUCCION DE PASTA 149.076,0 1.512.184,0

 2) COQUERIAS

    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:

       a) Hulla nacional 2.793,0 21.262,0

       b) Hulla importada 30.344,0 162.577,0

       c) Pasta coquizable 154.047,1 1.506.448,3

    B) MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS:

       a) Hulla 18.494,0 191.797,0

       b) Pasta coquizable 153.437,0 1.495.944,0

    C) PRODUCCION

                    - metalúrgico y fundición 122.747,0 1.184.394,0

       - Coque  - polvo 5.943,0 117.908,6

                    - Total 128.690,0 1.302.302,6

       - Benzol 386,2 4.413,2

       - Alquitrán 5.706,1 53.829,1

       - Brea

       - Gas de Coquería 52.880,8 530.373,8

 3) PRODUCCION DE GAS DE HORNO ALTO 746.717,0 6.850.642,8
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