
 1. 3.    ESTADISTICA DE FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE, DE COQUERIAS Y DE GAS HORNO ALTO

MENSUAL ACUMULADO

Gas:103 Nm3 Gas:103 Nm3

Resto:  t Resto:  t

 1) FABRICACION DE PASTA COQUIZABLE

    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:

       a) Hulla nacional

       b) Hulla importada 84.324,5 1.807.110,8

       c) Coque de petróleo

    B) CONSUMO PARA MEZCLA 158.284,0 1.363.108,0

    C) PRODUCCION DE PASTA 158.284,0 1.363.108,0

 2) COQUERIAS

    A) MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS:

       a) Hulla nacional 2.091,0 18.469,0

       b) Hulla importada 822,0 132.233,0

       c) Pasta coquizable 147.246,0 1.352.401,2

    B) MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS:

       a) Hulla 16.836,0 173.303,0

       b) Pasta coquizable 148.152,9 1.342.507,0

    C) PRODUCCION

                    - metalúrgico y fundición 116.871,0 1.061.647,0

       - Coque  - polvo 9.457,0 111.965,6

                    - Total 126.328,0 1.173.612,6

       - Benzol 369,9 4.027,0

       - Alquitrán 5.323,4 48.123,0

       - Brea

       - Gas de Coquería 52.288,0 477.493,0

 3) PRODUCCION DE GAS DE HORNO ALTO 643.087,0 6.103.925,8
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